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Material 100% plastico reciclado procedente de la
recogida selectiva de envases. Evitando que estos
residuos tengan como destino final los vertederos.

- Resistente a la corrosién, no se pudre ni se altera.

- Resistencia ante el vandalismo.

- Facil de lavar y desinfectar.

-Insensible a pardsitos y hongos.

- Més ligero que el acero.

- Aislante y antideslizante.

- Material resistente al agua y a los agentes quimicos.
- Gran durabilidad.

- Ideal para ambientes marinos.
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La madera plastica reciclada es una
mezcla de madera natural y polimeros
plasticos reciclados, que da como
resultado un compuesto resistente, de
aspecto y textura natural, no sufre
pérdida de color y no requiere
mantenimiento.

La WPC es un material ecoldgico ya
que puede ser reutilizado y reciclado
(biodegradable).

Nuestro  material  ECO-FRIENDLY
ayuda a la conservaciéon del medio
ambiente al utilizar productos
reciclados para su elaboracion.
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Por que la

calidad
se demuestra

ENSAYOS DE REACCION AL FUEGO.
SEGUN NORMATIVA
UNE - EN ISO 11925-2:2021

Aplicacion de la llama superficie Fs < 150 mm en 20 segundos NO
del tablon

Aplicacion de la llama en borde Fs < 150 mm en 20 segundos NO
1,5 mm tablones

ENSAYO 23/32301647

El producto BANCO NATUR

. PLASTICO RECICLADO
ENSAYOS DE LA MADERA PLASTICA soporta una carga

RECICLADA SEGUN NORMATIVA repartida de 525 kg,
UNE EN 15534-1 aplicada durante 24 horas.

Determinacién de la densidad 6802/2023 Densidad media 1,33 g/cm?®

Contenido en humedad 6804/2023 Contenido en humedad medio 0,14%

Masa de caida 5009/1000b y altura de caida 1000mm. En ninguna de las
6805/2023 10 probetas ensayadas aparecen fisuras y la profundidad de la huella
residual maxima es 0,08/0,11Tmm

Resistencia al impacto por caida de
una masa

Resistencia a la traccion 6806/2023 Resistencia a la traccion media 12,7 Mpa

Ensayo de flexion determinando carga SRR Resistencia a la flexion media 26,9 Mpa Carga méaxima media 3644N
maxima Deformacion media bajo 500N de carga 2,18mm

Hinchamiento medio 1,20% en espesor, 0,44% en anchuray 0,48% en S i i
. . i longitud Hinchamiento individual max 1,26% en espesor, 0,62% en at S acto r O
Hinchamiento y absorcion de agua 2002022 anchura y 0,56% en longitud Absorcién de agua media 1,90% Absorcion

de agua individual maxima 1,94% Segljn normatlva de
Resistencia a la humedad. Ensayo de RS Absorcion de agua media 0,72% referenCia y requisitos

ebullicion Absorcion de agua individual maxima 0,74%
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